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https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022__E5_B2_A9_

E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_547211.htm 粘性土的填筑质量用

什么指标控制压实度如何规定施工填筑含水率有何要求？ 答

案：控制标准是干密度；压实度为0.93~0.99；含水率为最优

含水率的上下2%~3%； 百考试题岩土工程师站点 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


