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93_E6_9E_84_c58_645469.htm 2.挑梁下砌体的局部受压承载力 

挑梁下砌体的局部受压承载力，按下式进行验算(图16514)：

Nl≤ηγfAl (16522) 式中 Nl挑梁下的支承压力，可取Nl=2R

，R为挑梁的倾覆荷载设计值. η梁端底面压应力图形的完整

系数，可取η=0.7. γ砌体局部抗压强度提高系数，对(

图16514a)可取1.25.对(图16514b)可取1.5. Al挑梁下砌体局部受

压面积，可取Al=1.2bhb，b为挑梁的截面宽度，hb为挑梁的
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