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E9_9D_A2_E9_98_B2_E6_c58_645959.htm （一）屋面工程的质

量要求 屋面工程进行分部工程验收时，其质量应符合下列要

求： 1.防水层不得有渗漏或积水现象。 2.屋面工程所使用的

材料应符合设计要求和质量标准的规定。 3.找平层表面平整

，不得有酥松、起砂、起皮现象。 4.保温层的厚度、含水率

和表观密度应符合设计要求。 5.天沟、檐沟、泛水和变形缝

等构造，应符合设计要求。 6.卷材铺贴方法和搭接顺序应符

合设计要求，搭接宽度正确，接缝严密，不得有皱折、鼓泡

和翘边现象。 7.涂膜防水层的厚度应符合设计要求，涂层无

裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。 8.刚性防水层表面

应平整、压光，不起砂，不起皮，不开裂。分格缝应平直，

位置正确。 9.嵌缝密封材料应与两侧基层粘结牢固，密封部

位光滑、平直，不得有开裂、鼓泡、下塌现象。 10.瓦屋面的

基层应平整、牢固，瓦片排列整齐、平直，搭接合理，接缝

严密，不得有残缺瓦片。 （二）屋面工程质量检查和验收的

内容 1.准备工作的检查验收：在防水工程施工前，应检查屋

面工程是否通过图纸会审，施工方案或技术措施的内容是否

完整，工序安排是否合理，进度是否科学，质量要求是否明

确，质量目标是否制订；审查防水专业施工队的资质等级和

施工人员的上岗证；检查屋面材料的进场情况，材料现场外

观检查是否合格，现场抽检取样是否符合标准，测试数据是

否有效，能否符合设计要求；检查施工机具和劳保用品数量

和完好程度。 2.基层质量的检查验收：找平层施工前，检查



结构基层的质量是否符合防水工程施工的要求，找平层原材

料的质量是否合格，配比是否准确，水灰比和稠度是否适当

；分格缝模板的位置是否准确，水泥砂浆抹压是否密实，坡

度是否准确，是否及时进行二次压光；找平层表面质量检查

。 3.保温层质量的检查验收：保温层材料的品种是否正确，

质量是否合格，板材的厚度是否准确；整体现浇保温层的配

比是否正确，搅拌是否均匀，压实程度是否符合要求；松散
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